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    Трещины пеноблоков

    Экспертиза трещин и расслоения в пеноблоках[]

На 70% пеноблоков поставленной партии имеются сквозные трещины, трещины на всех гранях и по всему сечению пеноблоков0[]

Пеноблоков, трещина, расслоение, пустота, пеноблока, впадина[]

    На 70% пеноблоков поставленной партии имеются сквозные трещины, трещины на всех гранях и по всему сечению пеноблоков, вплоть до их полного разрушения. Также зафиксированы значительные повреждения углов и ребер пеноблоков от 50 до 100 мм и наличие на них сколов и впадин. В изломе пеноблока имеются расслоения, пустоты, трещины
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